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ABSTRAK  

Denny Angga Permana P, Jurusan Sipil, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Juli 

2013, Pengaruh Penggunaan Limbah Batu Bata Sebagai Semen Merah Terhadap kuat 

Tekan mortar (Semen Merah, Kapur dan Pasir), (Dosen Pembimbing : Siti Nurlina dan 

Hendro Suseno) 

 

Konstruksi pemukiman terus mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan 

perkembangan manusia. Bahan bangunan dalam sebagai material penyusun pemukiman 

merupakan aspek yang sangat penting untuk dikembangkan seiring dengan 

perkembangan zaman. Salah satu material yang paling utama dalam pembangunan 

pemukiman adalah semen. Semen merah atau pozzolan dapat dimanfaatkan sebagai 

pengganti semen apabila dicampur dengan kapur untuk pembuatan mortar. Semen 

merah terbuat dari penggilingan limbah batu bata sehingga lebih ramah lingkungan. 

Karena kelebihan yang dimiliki tersebut, potensi ini harus diteliti, untuk mengetahui 

kuat tekan mortar dengan menggunakan semen merah yang berasal dari daur ulang 

limbah batu bata. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel bebas. Variasi perbandingan 

semen merah batu bata baru dan semen merah limbang batu bata sebesar 0%-100%, 

20%-80%, 40%-60%, 60%-40%, 80%-20%, dan 100%-0% pada campuran mortar. 

Penelitian ini menggunakan 5 benda uji untuk setiap perlakuan yang diberikan. Untuk 

pengujian kuat tekan, menggunakan alat uji tekan dengan mengacu pada SNI 06-6825-

2002 yang sebelumnya benda uji ditimbang dan diukur luasannya. Pengujian para 

mortar selanjutnya memberikan data berupa kuat tekan yang kemudian dianalisis 

statistik menggunakan analisa variasi satu arah, uji-t dan regresi.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada pengaruh yang nyata pada variasi 

persentase semen merah limbah batu bata terhaap kuat tekan mortar. Pada variasi 

penggunaan semen merah limbah batu bata 40% akan meningkatkan kekuatan mortar 

dan mengalami penurunan pada penggunaan sampai persentase semen merah limbah 

batu bata 100%. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kuat tekan mortar semen 

merah limbah batu bata tidak berbeda nyata dengan kuat tekan mortar semen merah 

batu bata baru, sehingga dapat disimpulkan bahwa limbah batu bata dapat digunakan 

sebagai bahan pembuatan mortar yang ramah lingkungan. 
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