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Lampiran 1.  
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Lampiran 2. Hasil Uji Ketahanan Air Sampel Bioplastik Pati Ubi 

Kayu dengan Variasi Filler ZnO  
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Lampiran 3. Hasil Uji Ketahanan Udara Sampel Bioplastik Pati 

Ubi Kayu dengan Variasi Filler  ZnO  
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Lampiran 4. Persamaan untuk Pengolahan Hasil Uji Mekanik 

 Kuat Tarik  

  
    

 
  

Keterangan:  

τ  = Kekuatan tarik (N mm
-2

)  

Fmax = Tegangan maksimum (N)  

A = luas penampang lintang (mm
2
)  

 

 Luas Penampang  

            

A     = Luas Penampang (m) 

Δd    = Ketebalan (m) 

 

 Persen Pemanjangan  

  
     

  
        

Keterangan:  

L1 = panjang akhir benda uji (cm)  

L0 = panjang awal benda uji (cm)  

 Modulus Young  

  
 

 
 

τ = Kuat Tarik   

ε = Persen Pemanjangan 
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 Nilai Ralat  
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Nilai     diperoleh dengan persamaan sebagai berikut :  

         
             

      
 

Nilai     diperoleh dengan persamaan sebgai berikut : 

    
  

  
          

  

   
       

Nilai     diperoleh dengan persamaan sebagai berikut :  
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Lampiran 5. Persamaan untuk Uji Ketahanan Udara dan 

Ketahanan Air  

 Uji Ketahanan Udara 

 

 

 Uji Ketahanan Air  

 

                   
     

  
        

 

m₀ : Massa Awal Sampel 

m  : Massa Akhir Sampel 

 

  

                     
     

  
        

 

m₀ : Massa Awal Sampel 

m  : Massa Akhir Sampel 
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Lampiran 6. Grafik Perekaman Uji Kuat Tarik Sampel 

Bioplastik Pati Ubi Kayu dengan Kandungan Filler ZnO 0% 
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Lampiran 7. Grafik Perekaman Uji Kuat Tarik Sampel 

Bioplastik Pati Ubi Kayu dengan Kandungan Filler ZnO 5% 
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Lampiran 8. Grafik Perekaman Uji Kuat Tarik Sampel 

Bioplastik Pati Ubi Kayu dengan Kandungan Filler ZnO 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Lampiran 9. Grafik Perekaman Uji Kuat Tarik Sampel 

Bioplastik Pati Ubi Kayu dengan Kandungan Filler ZnO 15% 
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Lampiran 10. Grafik Perekaman Uji Kuat Tarik Sampel 

Bioplastik Pati Ubi Kayu dengan Kandungan Filler ZnO 20% 
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Lampiran 10. Grafik Perekaman Uji Kuat Tarik Sampel 

Bioplastik Pati Ubi Kayu dengan Kandungan Filler ZnO 25% 
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Lampiran 11. Sampel Bioplastik Pati Ubi Kayu dengan Variasi 

Filler ZnO  

 

 

(a) 

 (b) 

 

(c) 

(d) 

 (e) 

(f) 

 Sampel Hasil Pembuatan Bioplastik  Pati Ubi Kayu Dengan Variasi 

Kandungan Filler ZnO (a) 0% (b) 5% (c) 10% (d) 15% (e) 20% (f) 
25%. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Sampel Bioplastik dalam Cetakan Kaca Akrilik 20cm x 20cm 
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Lampiran 12. Sampel Bioplastik Pati Ubi Kayu dengan Variasi 

Filler ZnO  Sebelum Uji Kekuatan Mekanik 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

Sampel Bioplastik Pati Ubi Kayu dengan Variasi Filler ZnO  

Sebelum Uji Kekuatan Mekanik (a) 0% (b) 5% (c) 10% (d) 15% (e) 
20% (f) 25% 
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Lampiran 13. Sampel Bioplastik Pati Ubi Kayu dengan Variasi 

Filler ZnO  Setelah Uji Kekuatan Mekanik 

   

   

  
 

 

Sampel Bioplastik Pati Ubi Kayu dengan Variasi Filler ZnO  Setelah 
Uji Kekuatan Mekanik (a) 0% (b) 5% (c) 10% (d) 15% (e) 20% (f) 

25% 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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Lampiran 14. Sampel Bioplastik Pati Ubi Kayu dengan Variasi 

Filler ZnO  Sebelum Uji Ketahanan Air  

 

 

 

 

 

 

 

Sampel Bioplastik Pati Ubi Kayu dengan Variasi Filler ZnO  Sebelum Uji 

Ketahanan air (a) 0% (b) 5% (c) 10% (d) 15% (e) 20% (f) 25% 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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Lampiran 15. Sampel Bioplastik Pati Ubi Kayu dengan Variasi 

Filler ZnO  Setelah Uji Ketahanan Air  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Sampel Bioplastik Pati Ubi Kayu dengan Variasi Filler ZnO  Sebelum Uji 

Ketahanan air (a) 0% (b) 5% (c) 10% (d) 15% (e) 20% (f) 25% 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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Lampiran 16. Sampel Bioplastik Pati Ubi Kayu dengan Variasi 

Filler ZnO  Sebelum Uji Ketahanan Udara 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel Bioplastik Pati Ubi Kayu dengan Variasi Filler ZnO  Sebelum Uji 

Ketahanan air (a) 0% (b) 5% (c) 10% (d) 15% (e) 20% (f) 25% 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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Lampiran 17. Sampel Bioplastik Pati Ubi Kayu dengan Variasi 

Filler ZnO  Setelah Uji Ketahanan Udara 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sampel Bioplastik Pati Ubi Kayu dengan Variasi Filler ZnO  Setelah 
Uji Ketahanan air (a) 0% (b) 5% (c) 10% (d) 15% (e) 20% (f) 25% 

  

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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Lampiran 18. Alat Penelitian  

 

  

Neraca Digital Baker Glass 

  

Kaca Akrilik 20cm x 20 cm Oven 
 

 

Sendok Botol Kaca 
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Ultrasonic Cleaner Pinset 

 

 

Kaca Akrilik 20cm x 20 cm Oven 

 
 

Blender Gelas Plastik 
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Erlenmayer ZP Recorder 50N Imada  

  

Komputer Coating Thickness Tester 
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Lampiran 19. Bahan Penelitian  

 

 

 
 

 

Pati Ubi Kayu  Sorbitol 

  

 

 
 

 

 
 

Zinc Oxide  Akuades 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 


