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Permesinan dengan EDM 

Pengambilan data 
kekasaran permukaan hasil proses EDM 

Variasi yang digunakan 
Arus         : 4, 8.5, 12.5, 18 Ampere   
Polariatas : Positif ( + ) dan negatif ( - ) 

Ya
Analisa data dan 

Pembahasan

Apakah data 
memenuhi ? 

Apakah hasil proses die-
singking EDM sudah lengkap ? 

Ya

Persiapan alat dan bahan 
 Mesin  : KING SPARK PULSE tipe YH 120 
 Bahan  : Baja St 42 
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