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  Perkembangan teknologi material telah melahirkan suatu material jenis baru yang 

dibangun beberapa lapisan. Material ini disebut material komposit. Material komposit adalah 

material yang tersusun oleh dua atau lebih material yang memiliki karakteristik berbeda.  

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh variasi pre-tension 2 arah pada 

fibreglass reinforcement panel komposit dengan matriks vinyl ester terhadap kekuatan 

tekuknya. Serat yang digunakan pada komposit adalah e – glass jenis woven roving dan resin 

Vinyl Ester. Pembuatan komposit menggunakan metode hand lay-up dengan variasi two 

direction pre-tension sebesar 0 N, 50 N, 60 N, 70 N, dan 80 N. Standar yang digunakan untuk 

pengujian bending adalah ASTM D 7264. Pengujian bending menggunakan Universal 

Testing Machine.  

 Dari hasil penelitian pemberian two direction pre-tension memberikan pengaruh 

terhadap kekuatan bending. Pemberian two direction pre-tension sebesar 50 N memiliki 

kekuatan bending rata – rata sebesar 53,882 N/mm
2
. Variasi 60 N memiliki kekuatan bending 

rata – rata sebesar 61,361 N/mm
2
. Variasi 70 N kekuatan rata – ratanya 70,351 N/mm

2
. 

Kekuatan bending tertinggi berada pada variasi pre-tension 80 N dengan kekuatan rata – rata 

sebesar 84,288 N/mm
2
. Sedangkan kekuatan bending terendah berada pada variasi tanpa pre-

tension dengan kekuatan bending rata – rata sebesar 37,436 N/mm
2
.  
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