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Lampiran 1. 

 

  



Lampiran 2. 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3. 

 

Foto Spesimen Hasil Pengelasan  

 

Kekerasan Tertinggi (Upset Force 21 kN, Tanpa Chamfer) 

 

 

Kekerasan Terendah (Upset Force 7 kN, Chamfer 15°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4. 

 

 

Foto Pengukuran Suhu Pengelasan Kekerasan Tertinggi Pada Suhu Awal  

 

 

 

Foto Pengukuran Suhu Pengelasan Kekerasan Tertinggi Pada Suhu Puncak 

 

 



 

Foto Pengukuran Suhu Pengelasan Kekerasan Terendah Pada Suhu Awal  

 

 

 

Foto Pengukuran Suhu Pengelasan Kekerasan Terendah Pada Suhu Puncak  
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Tabel Suhu Pengelasan Setiap Detik Variasi Upset Force 7 kN Dan Tanpa Chamfer 



 

Tabel Suhu Pengelasan Setiap Detik Variasi Upset Force 7 kN Dan Chamfer 15° 



 

 

 

Tabel Suhu Pengelasan Setiap Detik Variasi Upset Force 14 kN Dan Tanpa Chamfer 



 

 

 

Tabel Suhu Pengelasan Setiap Detik Variasi Upset Force 14 kN Dan Chamfer 15° 



 

 

 

Tabel Suhu Pengelasan Setiap Detik Variasi Upset Force 21 kN Dan Tanpa Chamfer 



 

 

 

Tabel Suhu Pengelasan Setiap Detik Variasi Upset Force 21 kN Dan Chamfer 15° 
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Gambar Manual Thermogun 

 


